
AS규격

AS-568
내  경 공  차 두  께 공  차

901 4.70 0.13 1.42 0.08

902 6.07 0.13 1.63 0.08

903 7.65 0.13 1.63 0.08

904 8.92 0.13 1.83 0.08

905 10.52 0.13 1.83 0.08

906 11.89 0.13 1.98 0.08

907 13.46 0.13 2.08 0.08

908 16.36 0.23 2.20 0.08

909 17.93 0.23 2.46 0.08

910 19.18 0.23 2.46 0.08

911 21.92 0.23 2.95 0.10

912 23.47 0.23 2.95 0.10

913 25.04 0.25 2.95 0.10

914 26.62 0.25 2.95 0.10

916 29.74 0.25 2.95 0.10

918 34.42 0.30 2.95 0.10

920 37.47 0.36 3.00 0.10

924 43.69 0.36 3.00 0.10

928 53.09 0.46 3.00 0.10

932 59.36 0.46 3.00 0.10


